KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER Reparaturmoértel R4

Instrukcja techniczna C 536

Data: 2023-02-17

Instytut IGH Departament Materiatéw i Konstrukcji, Raport nr 72530 PS/070/18, Badanie produktéw i systeméw do ochrony i naprawy betonu.

Zaprawa PCC o duzej odpornosci chemicznej i mechanicznej, do

naprawy i wyrownywania betonu

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
19
C 536
EN 1504-3:2005

0761 Materiat do konstrukcyjnych i
nie konstrukcyjnych napraw
betonu; Reczne naktadanie

zaprawy (3.1) EN 1504-3: ZA. 1a

Wytrzymatosé na Sciskanie Klasa R4
Zawarto$¢ jonéw chlorkowych <0,05 %
Przyczepnosé >2,0 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie  >2,0 MPa
Odpornos$¢ na karbonatyzacje spetnia
Modut elastycznosci > 20 GPa

Odpornos$¢ na zmiany temperatur > 2,0 MPa
Antypoélizgowo$¢ NPD
Kapilarne przyjmowanie wody NPD
Wspotczynnik rozrzerzalno$ciNPD
cieplnej

Substancje niebezpieczne EN 1504-3, Pkt. 5.4

Reakcja na ogien Klasa A1

Wiasciwosci

KOSTER R4 jest zaprawa naprawcza o bardzo wysokiej
przyczepnosci zaréwno do starych jak i do nowych podtozy
mineralnych. Zaprawa KOSTER R4 posiada wysoka odporno$é
chemiczng i mechaniczng oraz wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie.
Produkt znakomicie nadaje sig do przygotowania podfoza pod powtoki
antykorozyjne np. z zaprawy KOSTER PSM na obiektach takich jak
kominy przemystowe, obiekty oczyszczalni Sciekow, itp.

Dane techniczne

Naktadanie kolejnych warstw (+ 20 po ok. 24 godz.

o C)

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (1 >20 N/ mm?
dzien):

Wytrzymato$¢é na Sciskanie (7 dni): ok. 40 N/ mm?
Wytrzymato$é na $ciskanie (28 ok. 50 N / mm?
dni):

Wytrzymato$¢ na zginanie (7 dni): >5N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie (28 dni): >7N/mm?
E-Modut > 15000 N/ mm?
Gestos¢ Swiezej zaprawy ok.2,1kg/|
Grubos$é warstwy 4-40 mm
Czas otwarty (przy + 20 °C) 45 min
Maksymalne ziarno 2mm
Minimalna temperatura stosowania +5°C

Zastosowanie .
Zaprawa naprawcza KOSTER R4 moze byé stosowana do naprawy i
reprofilacji podtozy betonowych, wypetniania ubytkéw oraz do

wyréwnywania powierzchni betonu. Materiat jest przeznaczony w
szczegblnosci jako zaprawa naprawcza do naprawy elementéw
konstrukcyjnych narazonych na dziatanie $rodowisk agresywnych
chemicznie oraz obcigzanych mechanicznie, np. na obiektach
przemystowych, rolniczych, gospodarki wodno-$ciekowej. Zaprawa
nadaje si¢ takze do wyréwnywania i ujednolicenia podiozy
betonowych.

Podioze

Staby, uszkodzony, odspojony beton nalezy usunaé az do zbrojenia.
Prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ do stopnia SA 2 1/2 i zastosowac
powtoke chronigca zbrojenie przed korozja. Do tego celu nadaje sie
KOSTER Z1i KOSTER Z2, ktére nalezy naktadaé w dwoch warstwach
na oczyszczong stal zgodnie z instrukcja techniczng. Czas
oczekiwania ok. 45 min.

Podtoze betonowe musi byé mocne, czyste, chtonne, powierzchnia
betonu powinna by¢ szorstka, o otwartych porach. Podtoze betonowe
powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, mleczka cementowego,
zaolejen i zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Skorodowany
beton nalezy usunaé, az do uzyskania no$nego podtoza. Podtoze
betonowe powinno by¢ przygotowane przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub mycie woda pod wysokim cignieniem. Srednia
wytrzymato$é betonu na odrywanie badana metoda ,,pull-off” powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa; warto$¢ pojedynczego pomiaru nie
powinna by¢ mniejsza od 1,0 MPa.

Jako warstwe sczepna na ktérg natychmiast mozna naktada¢ zaprawe
KOSTER R4 ($wieze na $wieze) nalezy stosowaé KOSTER Turbo
Mittel po wymieszaniu z KOSTER M Plus-+.

Jezeli beton jest nowy i szorstki zaprawa KOSTER R4 moze by¢
naktadana bez warstwy sczepnej.

Przed natozeniem zaprawy podtoze betonowe nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo-wilgotnego  (tzn. powierzchnia betonu powinna by¢
rownomiernie ciemna, matowa, bez potysku i stojgcej wody). Silnie
chtonne i zasolone podtoza nalezy zagruntowaé preparatem KOSTER
Polysil TG 500.

Sposob wykonania

Worek 25 kg suchej zaprawy KOSTER R4 doktadnie wymieszaé z
2,5-3,0 | wody. Do czystego wiadra nalezy wla¢ 2,5 | wody, nastepnie
dodawaé¢ suchg zaprawe porcjami ciggle mieszajac. Do mieszania
stosowa¢ mieszadio wolnoobrotowe. Ciagle mieszajac dodawac
pozostatg ilo$¢ wody 0,5 |, jezeli jest taka potrzeba dla dopasowania
konsystencji.Zaprawg miesza¢é az do uzyskania odpowiedniej
konsystencji (jednolitej, bez grudek). Zalecany czas mieszania 2
minuty. Czas mieszania przy podwdéjnym mieszadle 1,5 min.

Pielegnacja

Po natozeniu zaprawy nalezy przestrzega¢ og6lnych zasad pielegnaciji
betonéw/zapraw. Swieza zaprawe nalezy pielegnowaé przez pie¢ do
siedmiu dni. Zaprawe nalezy chroni¢ przed mrozem i przed zbyt
szybkim wyschnigciem. Zaleca si¢ zraszanie zaprawy wodga i okrycie
wilgotng wtéknina.

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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KOSTER

Hydroizolacje

Zuzycie
ok. 1,9 kg/m?1 cm

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.

Opakowania
C 536 025 worek 25 kg

Przechowywanie
Materiat nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach, w
oryginalnie zamknigtych opakowaniach - 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne. Przed uzyciem produktu
nalezy koniecznie zapoznaé sie z kartg charakterystyki produktu,
instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowa¢ sie do przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Z1 Art. nr C 155 001
KOSTER 22 Art. nr C 255 001
KOSTER PSM Art. nr C 280 030
KOSTER Turbo Mittel Art.nr C 517 025
KOSTER Reparaturmértel NC Art. nr C 535 025
KOSTER Polysil TG 500 Art.nrM 111

Powyzsze wskazowki opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badar. Nie niosg za soba odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzgledniaé warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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